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CHEMIA BUDOWLANA

JASTRYCH CEMENTOWY .
PODKLADOWY, SZYBKOWIAZACY

" RUCH PIESZY PO OK. 8 GODZINACH

" PRZYKLEJANIE PLYTEK PO 7 DNIACH
" GRUBOSC WARSTWY PRZY ZESPOLENIU Z PODLOZEM: 20 - 100 mm

" GRUBOSC WARSTWY PRZY ZASTOSOWANIU JAKO PODKLAD

NIEZWIAZANY Z PODLOZEM: 50 - 100 mm
Podkladowy

Szybkowiazacy
" DO STOSOWANIA Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM

" DO STOSOWANIA JAKO WARSTWA DOCISKOWA
" DO TWORZENIA SPADKOW NA BALKONACH, TARASACH | LAZIENKACH

" DO WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ

" PRODUKT SZYBKOWIAZACY
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pszczgpnosc GRUBOSC WARSTWY PRZYKLEJANIE RUCH PIESZY

DO PODLOZA 20 PLYTEK PO 7 DNIACH PO 24h

WYTRZYMAI.OSC
NA $CISKANIE C20

WYTRZYMALOSC
NA ZGINANIE F4

PRODUKT | JEGO ZASTOSOWANIE

Jastrych cementowy podktadowy, szybkowigzacy 20-100mm. Charakteryzuje sie znacznie szybszym wigzaniem od
standardowych produktéw tego typu. Wyrdb klasyfikowany jako podkfad na bazie cementu, typu CT-C20-F4 oraz
niekonstrukcyjna zaprawa naprawcza do betonu, klasy R1. Stuzy do wykonywania cementowych podktadéw pod ptytki
ceramiczne, wyktadziny dywanowe i PCV, parkiety, panele itp. Mozna jg stosowac jako warstwa dociskowa oraz do
wykonywania spadkow w tazienkach, piwnicach balkonach i tarasach oraz do miejscowego naprawiania powierzchni podtog
z betonu, jastrychu. Moze by¢ stosowany réwniez jako zespolony z podtozem o grubos¢ od 20 mm do 100 mm, a takze jako
podkfad niezwigzany z podtozem uktadany na izolacjach z foli, papy, styropianu, wetny itp. o grubosci od 50 mm do 100
mm., jak réwniez z ogrzewaniem podtogowym, gdzie warstwa powinna mie¢ grubos¢ min. 40 mm.
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Greinplast JPF

DANE TECHNICZNE

Przyklejanie ptytek

Czas zuzycia

Ruch pieszych
Proporcje wody na 25 kg
mieszanki

Wytrzymatosc¢ na $ciskanie [EN
13813:2002]

Wydzielanie substancji
korozyjnych [EN 13813:2002]

Wytrzymatos¢ na zginanie [EN
13813:2002]

Wytrzymatos¢ na sciskanie [EN
12190:2002]

Przyczepnosc¢ [EN 1504-3:2005]

Zawartosc¢ jonow chlorkowych

Kompatybilnos¢ cieplna,
Czesc¢ 1, zamrazanie -
rozmrazanie, po 50 cyklach
[EN 1504-3:2005]

Temperatura stosowania

Klasa reakcji na ogien

[EN 13813:2002], [EN 1504-
3:2005]

(przyjeta bez badan, zawartos¢
czesci organicznych < 1%)

Zawartos¢ chromu (VI)

Pakowanie

Narzedzia

Przechowywanie

* wielkos¢ zalezy od warunkdéw temperaturowych, rodzaju oraz chtonnosci podtoza

Po 7 dniach

~ 15 min *
po ok. 8 godz.
2,75 - 3,00 L
C20

CT

F4

klasa R1 (= 10MPa)
> 0,8 MPa

< 0,05 %

Brak rys =0,1mm i odspojen

ok. 2,0 kg/dm3
ok. 2 kg/m? przy warstwie 1 mm

+5°Cdo +25° C

< 2 ppm
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CHEMIA BUDOWLANA

Mieszanina cementu portlandzkiego, cementu glinowego, kruszyw
mineralnych oraz odpowiednio dobranych dodatkéw modyfikujacych,
poprawiajacych parametry robocze i przyczepnosc¢ do podtozy

mineralnych.

Opakowanie jednostkowe: Worek 25kg

Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 42 x 25kg

Mieszarka wolnoobrotowa, betoniarka, mieszadto koszyczkowe, kielnia,

wiadro, paca metalowa, listwa zgarniajaca.

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych
warunkach do 6 miesiecy od daty produkcji. Data produkcji i numer
partii produkcyjnej podane sg na opakowaniu.
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CHEMIA BUDOWLANA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ zwarte, suche, wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnos$¢ oraz odpowiednio wysezonowane.
Podtoza niejednorodne o rdéznej lub zwiekszonej chtonnosci zagruntowac¢ odpowiednio rozcienczonym preparatem
GREINPLAST U lub UG. W przypadku podktadéw zwigzanych z podtozem w warstwach ponizej 30mm zaleca sie wykonanie
tzw. szlamowania (przy pomocy pedzla rozprowadzamy grunt Greinplast UG nastepnie posypujemy go suchg zaprawg, tak
powstaty szlam wcieramy szczotka w podtoze). W przypadku podktaddéw niezwigzanych z podtozem zaprawe rozktadamy na
foli budowlanej wywinietej na $ciane z co najmniej 10 cm sklejonym zaktadem. Materialy termoizolacyjne akustyczne w
szczegolnosci nie odporne na zawilgocenie zabezpieczy¢ szczelng folig budowlana. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu dylatacji
obwodowych oddzielajacych podktad od $cian stupdw rur itp. Powierzchnie dylatowac jak tradycyjne podktady cementowe
wykonujac szczeliny przeciw skurczowe. Boki powierzchni dylatowanej nie powinny przekracza¢ 6 m, a powierzchnia 25 m?2.
W przypadku warstw dociskowych stosowac dodatkowe zbrojenie siatkami stalowymi.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy: Zawartos$¢ opakowania (25 kg) wsypac do 2,75-3,0 | czystej, chtodnej wody i mieszac przez co
najmniej 3 min do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zbyt duzy dodatek wody moze pogorszy¢ parametry
wytrzymatosciowe. Zaprawa nadaje sie do uzycia zaraz po wymieszaniu.

Nanoszenie zaprawy: Zaprawe ukfadac¢ pasami pomiedzy wypoziomowanymi prowadnicami. Nadmiar zaprawy sciagnag,
prowadnice niezwtocznie usung¢ a miejsca po nich wypetnic¢ i wyréwnac. Po wyréwnaniu i wstepnym zwigzaniu powierzchnie
zaciera¢ paca styropianowa. W przypadku posadzek mocno obcigzonych, cienkich lub wykonywanych na materiale
termoizolacyjnym akustycznym zaleca sie stosowanie stalowych siatek zbrojacych zatopionych w posadzce.

ZALECENIA

Wykonang powierzchnie przez pierwsze 3 dni nalezy chroni¢ przed duzym nastonecznieniem, wysoka temperatura,
przeciggami intensywnymi opadami deszczu. Przy wykonywaniu podktadéw nalezy pamieta¢ rowniez o poprawnym
wykonaniu dylatacji (zastosowanie dylatacji obwodowej, pola dylatacyjne wewnatrz nie wieksze niz 25 m2 przy dt. boku
max 6m, Szczeliny dylatacyjne nalezy stosowaé rowniez w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, w celu
oddzielenia podktadu od innych elementéw budynku jak: stupy, schody itp., w miejscach zmiany grubosci wykonywanego
podkfadu, w miejscach styku z innymi podktadami, w celu wydzielenia pdl w pomieszczeniach o ztozonym ksztatcie, w
pomieszczeniach waskich oraz na balkonach odlegto$¢ szczelin dylatacyjnych nie moze przekracza¢ 2-2,5 krotnosci ich
szerokosci. Po wykonaniu jastrych w trakcie wigzania nalezy odpowiednio pielegnowac, co szczegolnie wazne jest przy
cienszych warstwach, gdyz pozwala to na uzyskanie petnych parametréw wytrzymatosciowych. W tym celu powierzchnie po
wykonaniu nalezy ostaniac¢ folig, tak aby ograniczy¢ odparowanie wody zarobowej, dodatkowo powierzchnie tg zaleca sie
zraszac niewielka iloscig wody. Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac i wysychania zaprawy powinna wynosi¢ od
+5°C do 25°C. Pod wptywem niekorzystnych warunkéw temperaturowo- wilgotnosciowych podawane czasy obrdbki ulegajg
znacznym zmianom. Powierzchnie narazone na zabrudzenia zabezpieczyé. Narzedzia my¢ wodg bezposrednio po
zakonczeniu prac.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie
sa podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostaja poza jego
kontrola. Prace wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skiad produktu jest
niedopuszczalna i moze w znaczacy sposdob obnizy¢ jakos¢ stosowanego materiatu. W przypadku potaczenia z
wyrobami innych Producentéw Ilub nieujetych w dokumentach odniesienia nie ponosimy 2zadnej
odpowiedzialnosci.

BEZPIECZENSTWO

Dziata draznigco na skére. Moze powodowacl reakcje alergiczng skory. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze
powodowac podraznienie drég oddechowych. Chroni¢ przed dziecmi. Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone
oczu/ochrone twarzy. Unika¢ wdychania pytu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umyc¢ duza iloscig wody z mydtem. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynieé¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i
zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ woda przez
kilka minut. Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je fatwo usuna¢. Nadal ptukac. Natychmiast skontaktowac sig z
OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem. Postepowa¢ zgodnie z Karta charakterystyki.
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NORMY, ATESTY, SWIADECTWA

Atest Higieniczny GUMed nr 147/322/147/2021 wazny do 2026-03-30

Swiadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej NIZP-PZH nr HR/B/8/2016

Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych nr JPF-190917

Greinplast JPF oceniony zgodnie z normga: EN 13813:2002(PN-EN 13813:2003), EN 1504-3:2005(PN-EN 1504-3:2006)

Powyzsza dokumentacja dostepna po zeskanowaniu kodu QR
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